
Текучая смесь порошка Plasticmetal с 
отвердителем соотношение 1 к 1

Смесь средней текучести .Порошка 
Plasticmetal с отвердителем 
соотношение 1 к 2

Паста. Смесь порошка Plasticmetal с 
отвердителем соотношение 1 к 3


